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PRUEBAS FIs.cns VALUKES | IFILUS> ASIMU-T1157

CEMENTO PANAMA COPANIT-DGNTI
Expansidn al Autoclave <0.8% 0.8% (% maximo)

Tiempo de Fraguado: Vicat Inicial 2:00 - 3:30 hrs. 45 min.minimo
Expansion de la Barra de Mortero (a 14 dias) <0.02% 0.02% (% maximo)

Valores

CEMENTO“ESTRUCTURAL” Minimo e ASTM C-1157 Resistencia a la Compresion
(TIPOHE) (psi) {';si) COPANIT-DGNTI CEMENTO“ESTRUCTURAL” (TIPO HE)
Resistencia a la .
Compresion 1 dia 1,650 1,700 1,450 min. : ::::!
6,000
Resistencia ala ; 5000
Compresion 3 dias 2,650 2,700 2,465 min. _ 4'000
Resistencia a la & 3000 e
. _____’_F,-I

Compresion 7 dias 2,800 3,000 No requerido ?ﬁg —

: : 0

Compresion 28 dias

“La informacion del catalogo obedece a resultados promedios y pueden variar con el tiempo”



















